FRONTROCK L TECHNICKY LIST

Lamelové desky z kamenné viny s kolmou orientaci vlaken k povrchu
POPIS VYROBKU  desky, jsou uréené pro kontaktni zateplovaci systémy (ETICS).
Desky jsou v celém objemu hydrofobizovany.

MW-EN 13162-T5- DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10\Y)40-TR80-WS-WL(P)-
MU1

NORMA EN 13162:2012+A1:2015
CERTIFIKAT CE 1390-CPR-0211/09/P; 1390-CPR-0210/09/P

Nehoflavé fasadni desky s kolmymi vlakny FRONTROCK L jsou
ur¢ené do vnéjsich kontaktnich zateplovacich systémd (ETICS),

kde jsou celoplosné lepené nebo celoplosné lepené v kombinaci

s doplrikovym mechanickych kotvenim na dostatecné nosny a pevny
podklad. Jsou vhodné pro izolaci stropt sklepl a garazi, zaoblenych
povrch(, obloukovych stén, sloupl. Desky s kolmym vldknem

se vyznacuji vysokou pevnosti v tahu, proto je mozné na desky
FRONTROCK L aplikovat v rdmci ETICS i tézké povrchové Upravy
(napt. cihelny péasek, keramicky obklad, dlazdice apod.) namisto
omitkové povrchové Upravy.

KOD VYROBKU

OBLAST POUZITI

= Na povrch desek se dale nanasi vrstvy kontaktnich zateplovacich
systém( — stérkové hmota s vyztuznou sitkou, penetracni natér
a omitkova vrstva prodysna pro vodni paru. Pfesny pocet kotev
urci vzdy projektant nebo vyrobce hmozdinek.

= V pfipadé aplikace na stropy sklepl a garazi Ize nechat
FRONTROCK L bez povrchové Gpravy.

APLIKACE . v . A ,
= Pokud se deska aplikuje celoplosnym lepenim na kvalitni a pevny
podklad, ktery je bez omitek a natérd, u objektld do 20 m
vysky nad terénem obvykle neni nutné v plose zatepleni pouzit
mechanické kotveni.
= Pfi aplikaci desek FRONTROCK L doporucujeme postupovat
v souladu s pokyny dodavatele certifikovaného systému ETICS.
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti A, = 0,041 W/mK
Pevnost v tahu kolmo k desce TR = 80 kPa
Napéti v tlaku pfi 10% stlaceni CS(10) = 40 kPa
Kratkodoba nasékavost WS =< 1 kg/m?
Dlouhodoba nasakavost WL(P) = 3 kg/m?
Rozmérova stabilita pfi uréené teploté (70 °C) DS(70,-) =1 %
- Rozmérova stabilita za uréenych teplotnich (70 °C)
TECHNICKE Y/ P o
PARAMETRY a vlhkostnich podminek (90 %) DS(70,90) = 1%
Propustnost vodni pary MU1T p =1
Reakce na ohen A1l
Stélost reakce na ohen pfi pisobeni tepla, A1
vlivu pocasi, starnuti/degradaci
SEglos’t soqcmltele tepelne vodivosti A = 0,041 W/mK
pfi starnuti/degradaci
Charakteristickd hodnota zatizeni max. 0,78 kN/m?3
: o pocet pocet .
délka Sitka tloustka ey pocet dgsek m? balikd . pocet
odpor R v baliku a . m? na paleté
v baliku na paleté
1200 200 50 1,20 8 1,92 30 57,6
1200 200 100 2,40 4 0,96 30 28,8
1200 200 120 2,90 4 0,96 25 24
1200 200 150 3,65 4 0,96 20 19.2
1200 200 200 4,85 4 0,96 15 14,4

Vyrobek je dodéavéan vyhradné na paletach o rozmérech 2 000 mm x 1 200 mm x max. 1 335 mm. Podminky skladovani viz Katalog vyrobkd a cen.
ROCKWOOL, a.s., je zapojen do systému sdruzeného plnéni povinnosti zpétného odbéru a vyuziti odpadu z oball , Systém tfidéného sbéru v obcich EKO-KOM™.

ROCKWOOL, a.s.

® Cihelni 769, 735 31 Bohumin
ROCKWOOL e-mail: info-cz@rockwool.com

Datum vydani: 09/2019 www.rockwool.cz



