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Trittschalldammplatte
Floorrock®Acoustic CP5

Technisches Datenblatt

Steinwolle-Dammplatte* fiir die Trittschall-, Luftschall- und

Waérmedammstoff fir Gebaude — werkmaBig
Warmeddmmung von Geschossdecken und Béden unter hergestellte Mineralwolle (MW) gem&B DIN EN 13162
schwimmenden Mértel- und FlieBestrichen. nichtbrennbar, Euroklasse A1
Schmelzpunkt > 1000 °C

nicht glimmend

zuldssige Flachenlast bis 3,0 kN/m? gemal3
DIN 18560-2 (bzw. bis 5,0 kN/m?2)*
zuldssige Einzellasten bis 2,0 kN gemaB
DIN 18560-2 (bzw. bis 4,0 kN)*

wasserabweisend

*Mehr zur Herstellung von Steinwolle erfahren Sie auf www.rockwool.de

diffusionsoffen
schnell und einfach zu verarbeiten

recycelbar

*Daten aus internen Messungen erhoben.

FN ROCKWOOL
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Trittschalldammplatte
Floorrock®’Acoustic CP5

Anwendungsbereich

Oberseitige Dammung von Geschossdecken und Béden unter schwim-
menden Mértel- und FlieBestrichen auf Démmschicht mit Schallschutz-
anforderungen. Auch geeignet fir Heizestriche, Estriche mit kera-
mischen Beldgen und maschinell zu glattende Estriche.

Anwendungsgebiet gemé&B DIN 4108-10: DES-sh

Geeignet fur Nutzlasten nach DIN EN 1991-1-1/NA Tabelle 6,
Kategorien A, B1, D1, T1. Weitere Nutzungskategorien moglich.

Nicht geeignet flr die Verwendung unter Gussasphaltestrichen oder
Trockenestrichen.

Besondere Verlegehinweise

Floorrock Acoustic CP5 ist dicht gestoBen, méglichst fugenlos im
Verband zu verlegen. Eine durchgehende Dédmmebene mit Trittschall-
dammplatten muss ausgefiihrt werden. Fehlstellen und Unterbre-
chungen wirken sich negativ auf den Trittschallschutz aus.

Zweilagige Aufbauten in Kombination mit der Ausgleichsplatte Floor-
rock Therm bzw. geeigneten Ausgleichsestrichen und Schiittungen
sind moglich. Generell ist die druckfestere Platte wie z. B. die Floorrock
Therm oberhalb der Trittschallddmmung zu verlegen. Dies gilt nur,
wenn sichergestellt ist, dass die Trittschallebene durchgehend verlauft.
Sollten auf dem tragenden Untergrund Einbauten wie Rohrleitungen
oder Kabelkanale verlaufen, ist die Ausgleichsebene unterhalb der
Trittschallddmmung zu verlegen.

Beim Einsatz von Ausgleichsdammplatten wie der Floorrock Therm
sind die Trittschallddmmplatten stoBversetzt zu verlegen.
(ROCKWOOL Empfehlung: Die Trittschalldédmmplatten kénnen um 90°
zur Ausrichtung der Ausgleichsddmmplatten gedreht werden.)

Der Randdammstreifen (z. B. RST) ist vor dem Einbau der Trittschall-
démmung in ausreichender Hohe einzubauen. Der Randdammstreifen

ist durchgehend an allen aufgehenden Bauteilen zu verlegen und so zu
dimensionieren, dass er tber den fertigen Bodenbelag herausragt. Hierzu
sind die Dicken der Trittschallddmmung, des Estrichs, des Belags und
etwaiger weiterer Schichten zu addieren. Nach der Verlegung des Boden-
belags ist der Randdémmistreifen oberflachenbiindig abzuschneiden.

Beim Einsatz von Nassestrichen sind die Dammplatten gegen Estrich-
anmachwasser und das Eindringen von Frischestrich zu vermeiden.
Zum Schutz der Dammung kénnen PE-Folien mit einer Dicke von mind.
0,1 mm (oder Membranen mit vergleichbaren wasserabweisenden
Eigenschaften) eingesetzt werden. Es ist eine Uberlappung von minde-
stens 30 mm auszufiihren (verklebt) bzw. 80 mm (lose liberlappt). Beim
Einsatz von FlieBestrichen sind die Uberlappungen zu verkleben. Der
Randddmmstreifen muss mit eingebunden werden.
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Lieferprogramm
Dicke m?/ m?/GroB- R-Wert"
mm Paket gebinde m’K/W
15-5 11,25 180,0 0,40
20-5 10,00 240,0 0,55
25-5 7,50 180,0 0,70
30-5 6,25 150,0 0,85
40-5 5,00 120,0 1,10
Plattenformat L x B (mm): 1000 x 625 "Bemessungswert.

di - Lieferdicke = Bemessungsdicke fiir die Konstruktionshéhe in mm
c — Zusammendriickbarkeit (d,—dg) in mm

Der Einsatz von Gussasphaltestrichen oberhalb der Floorrock Acoustic
CP5 ist nicht moglich.

Besondere Hinweise

Maximale Nutzlasten gemaB DIN 18560-2 fir Nutzungen mit geringen
Flachen- und Einzellasten (< 3,0 kN/m2 und 2,0 kN). Anhand von Mes-
sungen des Langzeit-Kriechverhaltens kdnnen erhéhte Nutzlasten auf-
gebracht werden (Flachenlast bis 5,0 kN/m?2 und Einzellast bis 4,0 kN).
(ROCKWOOL Empfehlung: Eine objektbezogene Freigabe durch die
am Bau Beteiligten sollte im Vorfeld eingeholt werden.)

Beim Einbau der Dammschicht sowie des Estrichs darf die Floorrock
Acoustic CP5 nicht Uberbelastet werden. Baustellenverkehr, insbeson-
dere durch andere Gewerke ist zu vermeiden. Die Dammplatten sind
durch geeignete MaBnahmen (z. B. lastverteilende Platten) zu schiitzen.
Fur den Transport des Estrichmértels tiber die Dammschicht mit Karren
miissen Bohlen oder Ahnliches verlegt werden. Die Lagerung schwerer
Gegenstande (z. B. Paletten, Mortelsacke) direkt auf der Dammung ist zu
vermeiden. Die Funktionsfahigkeit kann dadurch beeintrachtigt werden.
Floorrock Acoustic CP5 kann fur die weitere Verlegung der FuBBboden-
konstruktion begangen werden.

Die Lieferdicke entspricht der Einbaudicke.

Unbedingt zu beachten

Etwaige Verbindungen zwischen Estrich und tragendem Untergrund,
z. B. durch Mortelreste, sollten aus schallschutztechnischen Griinden
vermieden werden.

Steinwolle-Dammstoffe sind stets trocken zu lagern, trocken einzu-
bauen und auch wahrend der Nutzung trocken zu halten.

Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger ver-
wendeter Komponenten sind ebenso wie sonstige behdrdliche, tech-
nische und die Sicherheit betreffende Vorgaben, so auch der Berufs-
genossenschaft, unbedingt zu beachten.
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Trittschalldammplatte
platt
Floorrock®Acoustic CP5
Technische Daten
Zeichen Beschreibung/Messwert Norm/Vorschrift
Innendédmmung der Decke oder Bodenplatte
DES-sh (oberhalb) unter Estrich mit Schallschutzanfor-
Anwendungsgebiet D7 derungen, sh - Trittschallddmmung mit erhéhter DIN 4108-10
Zusammendriickbarkeit;
Zwischensparrenddmmung
Brandverhalten (Euroklasse) nichtbrennbar, A1 DIN EN 13501-1
Glimmverhalten keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen DIN EN 16733
Temperaturverhalten Schmelzpunkt der Steinwolle = 1000 °C DIN 4102-17
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ay 0,034 W/(m-K) DIN EN 13162
Bemessungswert der Warmeleitfihigkeit Ag 0,035 W/(m-K) DIN 4108-4
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl MU p=1 DIN EN 12086
Lieferdicke d, 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm
Stufe der dynamischen Steifigkeit s’ SD 25 MN/m? | 18 MN/m?® [ 13 MN/m® | 11 MN/m® | 10 MN/m®  DIN EN 29052-1
GrenzabmaBe fiir die Dicke T T6 DIN EN 12431
Zusammendriickbarkeit CP CP5 DIN EN 13162
Zul. Flachenlast < 3,0kN/m2 (< 5,0 kN/m?)* DIN 18560-2
Zul. Einzellast <2,0kN (= 4,0kN)* DIN 18560-2
Léangenbezogener Strémungswiderstand AFr > 25kPa's/m2 DIN EN ISO 29053

*Anhand von internen Messungen erhoben.

Bezeichnungsschliissel gemaB DIN EN 13162: MW-EN 13162-T6-SDi-CP5-AFr25-MU1
Die DoP finden Sie unter rockwool.de/leistungserklaerungen-dop

KEYMARK-Giitetiberwachung

DGNB

NAVIGATOR

Registrierungs-Code

TREXSL
——

( www.blauer-engel.de/uz132 \

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
Postfach 0749 - 45957 Gladbeck

T +49 (0) 2043 4080 - F +49 (0) 2043 408444
info@rockwool.de
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- www.rockwool.de

Unsere Ausflihrungen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeit-

punkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da

sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfallen setzen Sie sich

bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele kdnnen besondere Verhalt-

nisse des Einzelfalles nicht berlcksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

Unseren Geschéftsbeziehungen mit lhnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefe-

rungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter

www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir lhnen die AGBs auch gerne zu.
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