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1 Gegenstand der Prifung
Von der DEUTSCHEN ROCKWOOL GmbH & Co. KG werden unter der Be-

zeichnung Kernrock Dammestoffplatten aus Steinwolle fir die Verwendung in
zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht nach DIN EN 1996 ange-

boten.

Am Fachgebiet Bauphysik und Baukonstruktionen der TU Berlin wurde die
Dauerhaftigkeit gegentber den Einwirkungen aus einer direkten Bewitterung
Uber den Zeitraum von 3 Monaten — als Ausdruck einer ausreichenden Be-
standigkeit unter "Freibewitterung" in der Bauphase — anhand von Bauteilver-

suchen unter Bewitterungssimulation an den folgenden Dammstoffplatten ge-

pruft:
- Rockwool Kernrock 033 d=120 mm
- Rockwool Kernrock 035 d=120 mm

- Rockwool Kernrock 035 VS d=120 mm

Die Dicke d = 120 mm der gepruften Dammstoffplatten wurde im Sinne eines
pragmatischen Ansatzes als Kleinstwert fir eine AuBenwandkonstruktion mit

aktuell angemessenem Warmeschutz angesetzt.

2 Definition der Bewitterungssimulation

Die Simulation der witterungsbedingten Einwirkungen erfolgte hinsichtlich der
Sonneneinstrahlung und des diesbezliglich maBgebenden UVA-Spektrums
sowie der Schlagregen- und der Windbeanspruchung in Anlehnung an das
Zertifizierungsprogramm "Unterdeckbahnen - DINplus” [1] und hinsichtlich der
hygrothermischen Beanspruchung aus Temperatur- / Feuchte-Wechselzyklen
in Anlehnung an die europaischen Leitlinien ETAG 004 [2] und ETAG 034 [3].
In [1] wird far Unterdeckbahnen insbesondere in ihrer Funktion als Behelfsein-
deckung die Bestandigkeit gegenltber 3 Monaten Bewitterung in der Bau-
phase gefordert. Mit [2] bzw. [3] erfolgt der Nachweis der Dauerhaftigkeit von
Waéarmedamm-Verbundsystemen oder von AuBBenwandbekleidungen fir eine
prognostizierte Nutzungsdauer von mindestens 25 Jahren.
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Auf dieser Grundlage wurde fur die Dammstoffplatten mit der Anpassung der
Beanspruchungs- / Versuchsdauer ein Einwirkungszyklus zur Simulation einer
direkten Bewitterung in der Bauphase Uber die Dauer von 3 Monaten gemaf
der folgenden Tabelle definiert.

Einwirkungszyklus fiir 3 Monate direkte Bewitterung

Strahlungsquelle: UVA-340 Leuchtstofflampen (Fa. Q-Lab)
UVA-Bestrahlung |Bestrahlungsstarke: E =45+ 5 W/m?im UV-Bereich

Bestrahlungsdauer: =125d

Stufe 1: t =1 hmitr=>50I/(m2h)und v = 16 m/s (7 Beaufort)

Schlagregen- ] .

Stufe 2: t =1 hmitr=60I/(m2h)und v = 20 m/s (8 Beaufort)
beanspruchung . . s

Stufe 3: t =1 hmitr=>55I/(m2h)und v = 20 m/s in Bden

Wind- Stufe 1:  t =3 hmitv =20 m/s (8 - 9 Beaufort)

beanspruchung |Stufe 2:  t =3 h mit v > 20 m/s in Boéen

8 Hitze-Regen-Zyklen

- Erwarmung (t = 1 h) und danach Konstanz (¢t = 2 h):
Oberflachentemp. 6 = (70 £ 5) °C, rel. Feuchte @ = (10 =+ 30) %

- Beregnung (t =1 h):
Regenintensitat r = 60 I/(m2h), Wassertemp. 6w = (15 £ 5) °C

- Ruhephase (t = 2 h)

4 Warme-Kalte-Zyklen

- Erwérmung (¢t = 1 h) und danach Konstanz (¢t = 3 h):
Oberflachentemp. 6 = (50 £ 5) °C, rel. Feuchte @ = (10 =+ 30) %

- Abklhlung (t = 2 h) und danach Konstanz (t = 6 h):
Oberflachentemp. 6 = (-20 £ 5) °C

Hygrothermische
Beanspruchung

Tab. 1: Definition der Bewitterungssimulation

Mit dieser Simulation werden die jahreszeitlich wechselnden Witterungsbedin-
gungen fur Deutschlands Klimaregionen mit Windstéarken bis 9 Beaufort zu-
sammenfassend abgebildet. Es ergeben sich hohe Beanspruchungen sowohl
aus der UVA-Bestrahlung und aus extremen (maximalen und minimalen) Tem-
peraturen sowie abrupten Temperaturwechseln als auch aus kombinierten
Starkregen- / Starkwindereignissen. Der Ansatz kann auf Regionen mit ver-
gleichbaren klimatischen Bedingungen tbertragen werden. Nicht simuliert
werden kénnen jedoch extreme singulére Wettersituationen (wie Orkanereig-

nisse), die den sicherheitstheoretisch begriindeten Windlastannahmen nach
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DIN EN 1991-1-4/NA zum Nachweis der erforderlichen Tragwerkssicherheit
auch unter — tiber die gesamte Gebaudelebensdauer im Einzelfall "wahr-
scheinlich" auftretenden — Extremereignissen zu Grunde liegen.

3 Durchfuhrung der Priifung

Far die Durchfiihrung der Bewitterungssimulation wurden 3 Prifrahmen fir je-
weils n = 4 Proben eines Dammstofftyps gefertigt, die Befestigung der Proben
erfolgte mit Dammstoffhaltern Rockwool DH aus Kunststoff (1 Halter je Probe).

Nach der Normallagerung der Proben und der Bestimmung der Dicke wurde
der Einwirkungszyklus der Bewitterungssimulation gemaf Tabelle 1 mit dem

folgenden Ablauf durchgefihrt:

- UVA-Bestrahlung in einem Bestrahlungs-Prifstand in einer Klimakammer
anschlieBend Ruhephase (t< 10 d) bei Normalklima

- Schlagregenbeanspruchung senkrecht zur Dammstoffebene im nach [1]
zertifizierten Schlagregenpriifstand
anschlieBend Umbau (t< 1 d) im Schlagregenprifstand

- Windbeanspruchung unter 45° diagonal zur Dammstoffebene im nach [1]
zertifizierten Schlagregenprifstand
anschlieBend Ruhephase (¢t < 10 d) bei Normalklima

- Hygrothermische Wechselbeanspruchung in einem Fassadenprifstand
nach [2]
anschlieBend Entnahme von jeweils einer Probe aus den Prifrahmen, Be-

stimmung der Dicke und Ersatz der entnommenen Probe

An den entnommenen Proben und den zugehdrigen — nicht bewitterten — Re-
ferenzproben wurden die folgenden Untersuchungen durchgefihrt:

- Bestimmung der Warmeleitféhigkeit A nach DIN EN 12667:2001-05 durch
die Kiwa GmbH (Kooperationspartner der TU Berlin mit Akkreditierung).

- Bestimmung der Langzeit-Wasseraufnahme W in Anlehnung an DIN EN
12087:2013-06 mit teilweisen Eintauchen Uber t = 28 d (Prufverfahren 1A).
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4 Ergebnisse der Prifung
Visuelles Erscheinungsbild

Im Verlauf des Einwirkungszyklus zur Simulation einer direkten Bewitterung
Uber die Dauer von 3 Monaten zeigten sich nur vernachlassigbare Verande-
rungen ohne Beeintrachtigung des Erscheinungsbildes der Dammestoffplatten.
Die Auffalligkeiten umfassten bei Kernrock 033 und bei Kernrock 035 geringe
Farbveranderungen und eine teilweise Einebnung der urspriinglich rillenférmig
gepragten Oberflachenstruktur sowie zusatzlich bei Kernrock 035 vereinzelte
und punktuell begrenzte "Aufwollungen”.

Signifikante Veranderungen der Dicke der Dammstoffplatten wurden nicht

festgestellt.

Warmeleitfahigkeit 2

Eine direkte Bewitterung Gber die Dauer von 3 Monaten weist keinen signifi-
kanten Einfluss auf die Warmeleitfahigkeit 1 auf. Die absolute Veranderung A
ist bezogen auf den Mittelwert der jeweils zugehdrigen Referenzproben in Ta-
belle 2 dargestellt. Die nach der Bewitterungssimulation ermittelten Einzel-
werte 4 sind dabei jeweils geringer als die Bemessungswerte 18 der Warme-

leitfahigkeit der Dammstoffplatten.

Dammstoff | CEWIMerUNgs- |y snderung A der Warmeleitfahigkeit
simulation
Kernrock 033 + 0,0006 W/(mK)
Kernrock 035 3 Monate - 0,0001  W/(mK)
Kernrock 035 VS + 0,0001 W/(mK)

Tab. 2: Veranderung der Warmeleitfahigkeit A nach Bewitterungssimulation

Langzeit-Wasseraufnahme Wi

Fir die Langzeit-Wasseraufnahme W ergeben sich nach 3 Monaten direkter

Bewitterung Uberwiegend geringe Veranderungen, die zum Teil durch die
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Streuung der Ergebnisse gepragt sind. Die absolute Veranderung A ist bezo-
gen auf den Mittelwert der jeweils zugehdrigen Referenzproben in Tabelle 3
dargestellt. Mit den nach der Bewitterungssimulation ermittelten Werten Wip
wird der zulassige Grenzwert WL(P) < 3,0 kg/m? fir den Anwendungsbereich
WZ (DIN 4108-10:2015-12) der Dammstoffplatten weiterhin eingehalten.

Dammstoff Bi\i’vr:ﬁ;tjiro]?ls- Veranderung A der Wasseraufnahme W,
Kernrock 033 + 0,16 kg/m?
Kernrock 035 3 Monate + 0,37 kg/m?
Kernrock 035 VS + 0,87 kg/m?

Tab. 3: Veranderung der Wasseraufnahme Wi, nach Bewitterungssimulation

Eine detaillierte Darstellung der durchgefihrten Untersuchungen ist dem zuge-
hérigen Prifbericht AZ 2016/12/06 [4] zu entnehmen.

fomed 22

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank U. Vogdt

Leiter des Fachgebietes
Bauphysik und Baukonstruktionen
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