Ocieplenie dwuwarstwowej Sciany zewnetrznej nadziemia

UWAGA!

Ocieplenie
FRONTROCK SUPER Iub
FRONTROCK L

o grubosci 12-30 cm

Cegta ceramiczna, pustaki
lub beton komorkowy

Tynk, gtadz gipsowa

Z,

- Przy wykoprzystaniu plyt FRONTROCK L, dla "silnych" podiozy (np. sciany z betonu, elementéw ceramicznych,

keramzytowych, silikatowych)

do 20 m wysokosci budynku stosujemy tylko samo klejenie (rozprowadzamy zaprawe klejacg na catej powierzchni plyty),
zas powyzej 20 m dla ww. podiozy oraz od poziomu terenu dla tzw. "stabych", czyli np. istniejgcego tynku lub gazobetonu,
zawsze mocujemy dodatkowo min. czterema tgcznikami na m? $ciany w strefie Srodkowej i siedmioma w strefie brzegowej

z talerzykami o srednicy 14 cm.
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