Dachy pfaskie

Paroizolacja
ROCKFOL SK 18234 II

OPIS PRODUKTU  Samoprzylepna folia paroizolacyjna o grubosci 0,6 mm.

NORMA EN 13984:2013

Samoprzylepna paroizolacja dachéw ptaskich, wykonanych z blachy
trapezowej, drewna i materiatéw drewnopochodnych oraz betonu.
Zbudowana z warstwy zbrojonego wtéknem szklanym aluminium oraz
samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego fatwa do zdjecia przed
montazem folig LDPE. Odporna na stapanie, réwniez na dachach z blachy
trapezowej. Stosowana na dachach mocowanych mechanicznie i klejonych.

ZASTOSOWANIE

paroprzepuszczalnosé — grubosé warstwy

powietrza rbwnowazna dyfuzji pary wodnej Sd >1500m
wytrzymato$é ztgczy = 300 N/50 mm
wytrzymato$¢é na rozcigganie
PARAMETRY = wzdtuz min. 300 N/50 mm
TECHNICZNE = w poprzek min. 500 N/50 mm
wydtuzenie
m wzdiuz min. 2,5%
= w poprzek min. 2,5%
klasa reakcji na ogien E wyréb

Materiat nalezy przechowywac i transportowaé w pozycji poziome;j.
SKLADOWANIE  Niedopuszczalne jest ustawianie palet z rolkami jedna na drugiej. Unikac
bezposredniej ekspozycji na promieniowanie stoneczne.

TEMPERATURA

STOSOWANIA ~ Maks. +80°C

Temperatura podtoza od +5° C do +50° C.
Powierzchnia podtoza musi by¢ réwna, zwarta i odttuszczona, tj. wolna od
smaréw i olejéw. Blachy trapezowe, sklejka, OSB oraz inne petne i gtadkie
podfoza nie wymagaja gruntowania. W przypadku betonu zalecane jest
APLIKACJA gruntowanie preparatem akrylowym w celu przygotowania i poprawienia
przyczepnosci podtoza. Paroizolacja powinna by¢ przyklejona z zaktadem
wzdtuznym i poprzecznym minimum 80 mm. Zaktad nalezy docisng¢. Na
podkfadach z blachy trapezowej paroizolacje uktada sie wzdtuz fatd blachy
trapezowej. Wzdtuzne zaktady paroizolacji powinny by¢ podparte.
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